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MOTTO 

 

“Eling Kuat Slamet” 

Selalu eling atau inggat terhadap tuhan yang maha esa dan kuat menghadapi 

segala cobaan insyallah slamet dunia akhirat. 
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ABSTRAK 

 

Pada saat ini plastik dipilih oleh masyarakat untuk pembungkus suatu 

produk ataupun sebagai bahan dasar dari alat-alat sehari-hari. Plastik yang belum 

begitu banyak pemanfaatanya dapat menimbulkan masalah besar pada lingkungan 

sekitar, Karena itu limbah plastik bisa di manfaatkan sebagai bahan komposit 

contohnya seperti plastik PET (Polypropylene Terephtalate), PP (polypropylene) 

dan ada serat alam yaitu serat daun nanas. Dalam penelitian ini penlulis 

menggunakan 3 bahan tersebut dengan persentase rage plastik PET 40% - 65%, PP 

15% - 40% dan serat daun nanas 20%, dari persentase tersebut mendapatkan hasil 

nilai uji tarik tertinggi 457,13 N dan tegangan tertinggi 11,678 N/mm2 pada 

komposisi PET 65 %, PP 15 % dan serat daun nanas 20 %. Setelah melakukanl uji 

tarik selanjutnya dilakukan pengujian struktur mikro pada spesimen. dengan hasil 

perpaduan dilihat dari struktur mikro material tersebut sudah baik, akan tetapi ada 

beberapa rongga dan penggumpalan serat daun nanas pada spesimen. 

 

Kata  Kunci: PET,PP, Serat Daun Nanas, Kekuatan Tarik, Struktur Mikro 
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