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LAMPIRAN 1 

Mesin Plastik Suntik dan Proses Pembuatan Spesimen 
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LAMPIRAN 2 

Hasil Spesimen dan Proses Uji Tarik 
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LAMPIRAN 3 

Proses Uji Struktur Mikro  
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LAMPIRAN 4 

Grafik Pengujian Tarik 

Grafik Hasil Uji Tarik HDPE Murni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Hasil Uji Tarik PET Murni 
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Grafik Uji Tarik Komposisi 1  ( HDPE 45%, PET 35%, Serabut Kelapa 20%)
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Grafik Uji Tarik Komposisi 2  (HDPE 50%, PET 30% Serabut Kelapa 20%) 
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Grafik Uji Tarik Komposisi 3  (HDPE 65%, PET 15% Serabut Kelapa 20%) 
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